
R-Al ≥ 99,5 99,50 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5ppm 0 0 0,03

R-Al ≥ 99,0 99,00 0,25 0,60 5ppm 0 0 0,05 0,15

Al Offset m. Mg 0,20 0,45 0,05 0,05 0,30 0,05 0,05 0,05 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlMg 1 - 5 0,40 0,40 0,10 0,50 5,00 0,15 0,20 0,15 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlMgSi0,5 (6060) 0,70 0,25 0,03 0,05 0,70 0,03 0,03 0,03 5ppm 0 0 0,03 0,10

AlMgSi1 (6082) 1,00 0,50 0,10 1,00 1,00 0,25 0,20 0,10 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlMgSi1 (6061) 0,80 0,50 0,40 0,15 1,00 0,35 0,10 0,10 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlMgSi1 (6016) 1,30 0,23 0,11 0,11 0,50 0,14 0,05 5ppm 0 0 0,03 0,10

AlCuMgSi 0,50 0,40 6,00 1,00 1,00 0,05 0,20 0,10 0,02 5ppm 0 0 0,03 0,15

AlCuMg (2024) 0,15 0,15 6,00 0,80 1,00 0,05 0,20 0,05 0,02 5ppm 0 0 0,03 0,15

AlMn (3103) 0,40 0,60 0,10 1,50 0,05 0,05 0,10 0,05 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlMn / (3105, 3004) 0,30 0,60 0,10 1,20 1,00 0,05 0,10 0,05 5ppm 0 0 0,05 0,15 Pb+Cd+Hg<0,010

AlZnMg (7020) 0,20 0,30 0,05 0,15 1,20 0,10 5,00 0,10 0,02 0,15 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlZnMgCu (7075) 0,10 0,15 1,50 0,05 3,00 0,25 7,00 0,05 0,02 0,05 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlZnMgCu (7050) 0,05 0,08 1,50 0,02 3,00 0,02 7,00 0,05 0,005 0,15 5ppm 0 0 0,02 0,10

Titanal (7050) 0,12 0,30 2,00 0,10 3,00 0,05 9,00 0,08 0,02 0,16 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlFe (8079) 0,20 1,30 0,01 0,03 0,01 0,05 0,05 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlFeSi (8011) 0,90 1,00 0,10 0,10 0,01 0,02 0,10 0,08 5ppm 0 0 0,05 0,15

AlFeMn (8014) 0,15 1,60 0,05 0,50 0,02 5ppm 0 0 0,05 0,15
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Analysen-Spezifikation für externe Schrott-Beschaffung

Legierung Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Sr Sb Ca P


